
www.litokol.ru

СОСТАВ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Группа Название
Концентра-

ция (%)

Продолжительное воздействие Кратковременное  
воздействие24 часа 7 дней 14 дней 28 дней

Ки
сл

от
ы

Уксусная кислота
2,5 + + + + +

5 + + + (+) +

Соляная кислота 37 + + + (+) +

Лимонная кислота 10 + + + + +

Молочная кислота

2,5 + + + + +

5 + + + + +

10 + + + + +

Азотная кислота
25 + + + + +

50 + - - - +

Олеиновая кислота чистая + - - - +

Серная кислота

1,5 + + + + +

50 + + + + +

96 - - - - -

Таниновая кислота 10 + + + + +

Винная кислота 10 + + + + +

Щавелева кислота 10 + + + + +

Щ
ёл

оч
и

Раствор аммиака 25 + + + + +

Каустическая сода 50 + + + + +

Активный хлор >10 + + + + +

Гидроксид калия 50 + + + + +

Бисульфит натрия 10 + + + + +

Н
ас

ы
щ

ен
ны

е 
р

ас
тв

ор
ы

 2
00 С Гипосульфит натрия + + + + +

Хлорид кальция + + + + +

Хлорид натрия + + + + +

Хлорид железа + + + + +

Сахар + + + + +

Го
р

ю
че

 с
м

аз
оч

ны
е 

м
ат

ер
иа

лы

Бензин, топл. смеси + + + + +

Трементин + + + + +

Солярка + + + + +

Оливковое масло 
первого отжима

+ + + + +

Смазочное масло + + + +

Ра
ст

во
р

ит
ел

и

Ацетон + - - - +

Этилен гликоль + + + + +

Глицерин + + + + +

Этиловый спирт + + (+) - +

Бензин. растворитель + + + + +

Перекись водорода

1 + + + + +

10 + + + + +

25 + + + + +

Экспликация: 
+ высокая устойчивость;                                     (+) хорошая устойчивость;                              - низкая устойчивость 

Таблица химической устойчивости LITOCHROM STARLIKE, EPOXYSTUK X90


